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Certificat de Qualité
POLY Polyester

100 % polyester

POLY 40 POLY 60
Présentation: Miniking 1.000 m Miniking 1.500 m
cbnes de 5.000 m
Titrage: dtex 128/2, Nm 77/2 dtex 78/2, Nm 128/2
Ne 46/2,den 115/2 Ne 76/2,den 70/2
Poids 26,1g / Miniking
13g/ cbne 23g / Miniking
m/kg 38.400 m/kg 64.000
Solidité: Normes Parameétres
aleau ISO 105 E 01 strict 4-5/5
au blanchissage DIN EN 20105-C03 60T 5
DIN EN 20105-C04 95T 4-5
au frottement EN ISO 105-X12 sec 4-5/5
humide 4-5/5
a la transpiration EN ISO 105-E04 alcaline 4-5/5
acide 4-5/5
au solvant EN ISO 105-X05 4/5
a la lumiere EN ISO 105-B04 lumiere au xénon a4/7
au repassage EN ISO 105-X11 5
au thermofixage EN ISO 105-P01 180C 30'° 4/5
au chlore :
* 'eau de bain de chlore EN ISO 105-E03 4-5/5
* blanchissage péroxide EN ISO 105-N02 4-5
6. Rétrécissement 95°: DIN 53866-2 % <2
7. Reésistance ala rupture: DIN 53834-2 cN/Tex 38-43
8. Allongement: DIN 53834-2 % 23-28

9. Certificat OkoTEx

11. Instructions de lavage :

BIA LA

La qualité des fils a broder polyester POLY est constamment et strictement
contrblée (p. ex. mesures du coefficient de frottement par glissement, etc.).
De cette facon, vous étes sir de recevoir toujours un fil de haute qualité.
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